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RESUMEN 

Et presente trabajo tiene como objetivo 
dar a conocer. tos resultados obtenidos en 
ta investigacion geotogica que se reaUzo 
'al es·;~ e de Punta Gorda, en et municipio 

· Moa, en un macizo denominado "Cabros Que
.sigua". En et mismo mediante ta utiUza
cion de diferentes tecnicas fisico-quimi
cas de anatisis, se encontro hierro nati
vo del tipo a-Fe (ferrita), de red cubica 
(Im3m) constante reticular con un valor 
de 2,858 ~ 0,001 6 A y una densidad de 
7,878 g/cm3 • 

ABSTRACT 

The purpose of the present work is to . in
form abaut the resutts obtained in the 
geotogicat research carried out to the 
East of PUnta Gorda, in Moa MUnicipatity, 
on a massif caHed "Cabros Quesigua". On 
it, and by using different physicochemicat 
anatysis techniques, native iron type a-Fe 
(ferrita) of constant reticular cubicat 
(Im3m) network, with a vatve of 2,858 ± 
0,001 ~. and a density of ?;878 g/cm3 was 
found. 

INTRODUCCION 

Hasta el momento, la presencia en 

Cuba de Hierro Nativo constitu{a 

una interrogación. Si bien es 

cierto que en algunos trabajos 

fueron hechas las suposiciones so

bre la probabilidad del descubri

miento de este mineral en las ro

cas ultrabásicas~ nuestra biblio-

graf':f.a min~ralÓgica aÚn no habfa 

podido r~pórtar este hallazgo. 

En los Últimos trabajos geolÓgicos 

que se desarrollaron al noroeste 

de la provincia de Holgu:Ín, f'ue 

estudiado el gran macizo de ga

broides, el cual se .ubica al ~ste 



este de Punta Gorda en el Munici

pio J.l.loa y fue denominado como 

"Gabros Quesigua" [ 7 J • Los 

principa.les componentes de este 

macizo son los gabroides y las ul

tramafitas más o menos serpentini

zadas. 

Entre sus rocas ultramát'icas se 

determinaron harzburgitas, wehr

litas y dunitas, cuya composiciÓn 

mineralÓgica está representada 

por minerales tales como olivino, 

piroxeno rÓmbico y monoc11nico y 

menas metálicas, las que al combi

narse con determinadas proporcio

nes forman uno u otro tipo de ro

cas ultramáficas. Uno de los ras

gos comunes para estas rocas es 

la serpentinizaciÓn, la cual en 

mayor o menor medida afecta a las 

mismas. 

Los minerales serpentinlticos apa

recen en forma escamosa o fibrosa, 

originados a partir del olivino y 

los piroxenos r~mbi cos. r.on.iunta

mente con la magnetita y los mi-

nerales serpentinlticos, nos lla

mó la atenciÓn la apariciÓn en 

estas rocas de un mineral metáli

co dispuesto en ~orma de red o 

malla, el cual no habla sido re

portado con anterioridad para las 

rocas u1tramáfioas de 1a regiÓn. 

Por ello el pbjetivo principal de 

nuestro trabajo fue el de establ~ 

cer y determinar exactamente la 

naturaleza de este mineral desco

nocido. 
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DESARROLLO 

Para la determinaciÓn exact€1- de • 
este mineral, posteriormen}e pa-

samos a realizar un análisis cua

litativo de fases roentgenográfi

co partiendo de polvos finos y 

homogéneos [ 2 J con los cuales 

se prepararon cuidadosamente mues

tras con vista a .la obtenciÓn de 

direcciones. La raya gris brill~ 

te se disuelve en ácido nltrico y 

en una soluciÓn de agua de 1ej1a. 

La soluciÓn es de color verde ama 

rillo, y si esta se le añade ~e

rrocianuro de potasio (K4 (Fe 

(cn) 6) se produce una coloración 

azul. De las propiedades y reac

ciones qu!micas generadas de este 

análisis mineralÓgico, se pudo 

concluir que el mineral oonten!a 

una gran cantidad de hierro. 

Para satisfacer nuestro objeUivo, 

partimos de una separaciÓn magné
tica del mineral (el CUAl presen

ta una alta magnetizaciÓn) y co

menzamos en primer lugaa·, por rea

lizarle un análisis miner·alÓgico 

cualitativo. 

Bajo la observaciÓn del micrcsco
. , 

pio binocular se observo que este 

mineral tiene una coloraciÓn eris 
( , 

oscura o gr1s acero, brillo meta-

lice y :forma de pequelloe sranos 

isométri.cos irregularea O lamino

sos (ocasionalmente en torma de 

dendritas} con tamaño• comprendi

dos entre los 0,05 - 0,2 mm • El 

mineral presentó propiedades de 

maleabilidad, dureza 4-5 y exfo

liaciÓn en dependencia de ciertas 

los patrones, por los métodos di

factrométrico y de Debye-Sherrer. 

Los resultados de estos análisis 

se encuentran tabulados en las ta

blas 1 y 2 ; las referencias indi

can las tablas utilizadas. De es

tos estudios, se pudo inferir que 

las muestras analizadas del mine

ral pres~ntaban las siguientes fa

ses: hierro nativo, magnetita, 

iocita (wustita) y serpentina-an

tigorita. En la fracciÓn magnéti

ca se concentran principalmente 

el 'hierro nativo y la magnetita. 

Para complementar este análisis 

de fases, a continuaciÓn se rea

lizÓ parcialmente un análisis es

tructural [11 del cual se originÓ 

el valor del parámetro reticular 

a = 2, 85 ± O, 001 6 A 0 y el t·ipo 

de estructura, la cual resultÓ 

ser del tipo B.c.c. {Im3m), final

mente le calculamos al mineral su 

peso espec!fico roentgenométrico 

por la ecuaciÓn: 

D = N H m / aJ 

donde M representa el peso atÓmico 

de la sustancia, m la masa del áto 

mo de hidrÓgeno y N el nÚmero de 

átomos en la celda elemental lo 

cual arrojÓ un valor de = 7,878 

g/cm3 que es la composiciÓn qu!mi-

_ca del hierro nativo. Todos estos 

estudios nos permitieron identifi

car de:r-i.nitivam~:p.te el mineral en

contrado, como hierro ~tivo. 
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Como se sabe, el hierro nativo 

pertenece al grupo hierro-nativo, 

clase metales nativos y tipo de 

sustancias simples [ 3 J . Actual-

mente se divide por la composi-
. , 

c1on y la estructura algunas es-

pecies minerales; dos de ellas, 

que tienen estructura B.C.C (Im.3m) 

corresponden al hierro y a solu

ciones sÓlidas con n!que,l: 

Ferrita a - Fe con una concen

traciÓn de 1.d.quel menor a.l 2, 9 % 
y el hierro de n!quol con una 

concentraciÓn de hasta 2,5 ;:b de 
, ' 

n1quel. Otras especies minerales 

con la estructura Im3m contienen 

'lill.a gran cantidad de nfquel, como 

son el n!quel de hierro 

(Ni > 35 5~ y la avaruita (Ni
3

Fe) 

Procedimos a realizar un análisis 

qu!mico mediante la técnica de 

análisis espectral de erusiÓn ató

mica, del cual obtuvimos el conte

nido de nfquel para muestras, el 

cual está comprendido entre ]_os 

0,2 - 0,4 ± 0,01 de concentra-
. , , 

c1on, lo cual nos permitio con-

cluir que la fase de nuestro mine

ral correspondfa exactamente a la 

a - Fe • 

El hierro nativo a menudo se en

cuentra en las rocas ultrabásicas 

donde se forma por su serpentini

zaciÓn como resultado de la apa

riciÓn dé las condiciones reduc-

t _, 1 ·' , . oras se~ a ecuac1on q_1.n.nncs.: 
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Luego de la reducciÓn de la magnetita 

se Corma el hierro nativo, lo cual con

Corma la paragénesis constante de estos 

minerales. 

CONCLUSIONES 

Tras haber realizado un detallado estu

dio del nuevo mineral encontrado en 

nuestro paÍs, y que Cue localizado en 

el macizo de 11 Gabros Quesigua" de la 

provincia HolguÍn, mediante la utiliza 

ciÓn de diCerentes t'cnicas CÍsico-qu! 

micas de análisis, podemos concluir que 
~ 

tal mineral se corresponde con el hie

rro nativo del tipo a - Fe (Cerrita} , 

de red cÚbica (Im3m), constante reticu

lar con un valor de 2,858 ± O ,001 6 1f · 

y una densidad de 7,878 g/cm3 • 

Este nuevo hallazgo amplÍa el catálogo 

de los minerales cubanos y conCirma la 

suposiciÓn de la posibilidad de aumen

tarlo aún más con nuevas especies mine 

rales. 
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