
En los últimos años ha experimentado un notable 
desarrollo en el mundo la industria extractiva de muestras 
que posean mucho valor para fines de colección. En este 
sentido, ros minerales del grupo del cuarzo y rocas cuarzo
sas, ocupan un lugar destacado. Sobre esta temática en la 
literatura especializada [3], se reflejan los precios en el 
mercado mundial, por ejemplo, para las drusas de amatrsta 
de un área de 0,8 - 1 ,6 dm oscila entre 18 y 38 dólares y 
para el cristal de roca de una longitud entra 5- 12 cm es de 
4 a 40 dólares. Al parecer, hasta el momento actual, la 
enorme importancia de las materias primas de colección 
no está evaluada convenientemente en nuestro pals. 

Según se sabe. al cuarzo transparente y semitrans
parente, son rocas casi rnonominerales de grano grueso o 
gigante, que en los límites de una veta pueden transformar
se a cuarzo blanco lechoso. lo cual está determinado por 
el desarrollo de una enorme cantidad de inclusiones gasa
liquidas y grietas cicratizacJas Por su esencia, el cuarzo 
semitransparente rarece una variedad transitoria entre el 
transparente y el blanco lect1oso, pero por su utilización 
está más cerca cJel pri rnero 

La abundancia de las inclusiones gasa-líquidas, es la 
limitación fundamental en el uso del cuarzo blanco lechoso, 
píOvocando burbujas de gas en el vidrio preparado, las 
rupturas de los crisoles de grafrto durante el proceso de 

fundición, etc. 
El cuarzo granulado consta de granos transparentes 

o poco turiJios, isométricos o poco alargados por el eje 
(0001), con una relación entre el largo y el ancho, por 
ejemplo, en los yacimientos de Los Urales de 1,2 - 3,5 [8] 
y de una longitud de 1 - 10 mm . En los intersticios de los 

granos en ocasiones se observan las partículas microscó
picas de cuarzo y de algunos otros minerales. En total 
fueron encontrados no menos de 32 minerales impurezas 
en los yacimientos de los Uralas. Es conocida una depen
dencia entre el conjunto de estos minerales impurezas y la 
composición de las rocas encajantes (8] . 

· La ubicación de las impurezas fuera de los granos de 
cuarzo permite realizar un buenA limpieza de esta variedad 
después de lo cual se obtiene una masa cuarzosa más pura 
y valiosa. 

Existe la idea que el cuarzo granulado se forma du
rante una recristalización bajo los prdcesos de matagéne
sis (9) . pero el problema de su génesís no está resuelto 
hasta la actualidad y representa un objeto de discusiones 
Por un lado en la masa de cuarzo granulado a veces se 
dividen áreas que tienen sólo los cristales cuarzosos iz
quierdos o sólo derechos, y según la opinión de A N. 
Vertusllko" ( 1) corresponde a la existencia antes de un 
agregado de grano gruso sometido a granulación. Por otro 
lado en algunos casos se encuentran los agn'lgados seme
jantes Je cuarzo de grano fino, que no tienen tales asocia
ciones de los individuos y que poseen los Indicas de 
cristalización de lso granos cuarzosus en un medio sólido 
o de relleno de las cavidades en forma de testigos de 
impurezas quimicas o inclusiones QéiSO·Iíquidas por las 
zonas de crecimiento [ 11] . 

V.Yu. Eshkin con sus colab0raclores (10) le llama a 
este cuarzo granulado. La importancia.de reconocer estas 
dos variedades se sustenta por la presencia de la impure
zas dentro de los granos en el cuarzo granulomórfico. La 
diferenciación puede efectuarse mediante un microscopio. 
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RESUft!~EN:.Como resultado .de los trabajos de pronóstico geológico han sido descubiertos cuatro nuevos campos cuarcíferos 
en la regrón orrental .de Cuba, asl como reevaluado el campo conocido como la Corea. El cuarzo filoneano de todos los campos 
es de alta calidad, srendo la zona mlls perspectiva la del Distrito d la Sierra del Convento, donde se localizaron cuatro zonas de 
cuarzo fllon4ano tanto masivo como granulado. · 
Se propone la reorlentación de los trabajos de búsqueda hacia esta última zona debido a las condiciones géográfico-económicas 
más favorables en relación a La Corea. · 

·La región oriental de Cuba puede ser considerada una_ nueva y gran fuente potencial de materia prima cuarzosa filoneana. 

A.B~TRACT: Td the. eastern part ?f Cuba ha~e been. found 4 ~ew quartzous fields of hÍgh quality, being Sierra del Convento 
Oistrrt t~e most. perpectrve ~one for thrs raw materral.ln thrs place d1fferent types of quartz: masive (milky white and gray), granulated 
and verns "In s1tu" there ex 1st. , · ; ; 
H's concludes that eastern Cuba can be considered a new and a big potential source of quartzous raw material. 

Las manifestaciones de cuarzo filoneano eran cono
cidas solamente en la región oriental de Cuba en la zona 
de La Corea (4), aunque no hablan sido investigadas deta
lladamente. 

En los años 1986-87 fueron realizados los trabajos de 
reconocimiento geológico en esta zona por profesores y 
estudiantes de la F Acuhad de Geologla del Instituto Supe
rior Minero Metalúrgico en colaboración con especialistas 
delaU.E.G. 

Como resuhado fueron revelados recursos de cuarzo 
flloneano en categorla P2 del orden de 8 000 t (1) . 

Las variedadss naturales de cuarzo blanco lechoso 
granular y semitransparente están distribuidos en el éam¡x; 
cuarclfero La Corea según la relación 4,5: 1 ,9: 1., 

Uná particularidad de este campo es que hasta la 
actualidad prácticamente todas las manifestaciones se en
cuentran en forma de bloques, no presentando vetas in 
situ. _ 

Los diferentes trabajos realizados en esta localidad 
nos permiten compartir la idea de [2,6) de que estamos en 
presencia c;le un bloque tectónic-o dentro del alóctono de 
las ofiolitas Mayari·Baracoa-Yumurl, el cual yace sobre las 
vulcanitas del arco Insular. 

Las metamorfitas silíceo-tutogénicas de este bloque 
se formaron en condiciones de las facies epidoto -anfiboll
ticas, en algunos lugares de esquistos glaucofánicos 

Tomando en cuenta la existencia de un relieve com
parativamente alto y desarticulado, el que facilita el desa
rrollo de una corteza de intemperismo potente y su intensa 
denudación, es necesario considerar posible que la abun" 
dancia de los bloques sea la consecuencia de su acumu
lación durante la erosión prolongada de la corteza de 
intemperismo. Según esta idea la perspectividad de la zona 
se verla un poco limitada, ya que no seria posible esperar 
una gran cantidad de vetas in situ que se correspondan con 
la gran cantidad de cuerpos existentes en forma de blo-
ques. ··· 

Al llevar a cabo los trabajos pronósticos de pequeña 
escala en Cuba Oriental sobre cuarzo filoneano pudimos 
establecer la prioridad de los criterios geológicos estructu
ro-tectónico y metamórfico. Es por eso que se elige como 
más perspectivo el distrito cuarcffero Sierra del Convento y 
el campo de la La Corea y como perspectivo el campo 
Güira de Jauco. 

DISTRITO CUARCIFERO SIERRA DEL CONVENTO 

Como resultado de la ejecución de los trabajos 
pronósticos de escala grande mediante los itinerarios reali
~.,¡¡dos en los territorios elegid(),$ [3] detectamos en el cam
po cuarclfero . Güira de Jauco, ubicado en los lfmites del 
desarrollo d~ las rocas de la Formación del mismo nombre 

una v~a cuarzosa con buena aflorabilidad (3-28) , la cual 
yace concordantemente en las anfibolitas 'y posee una 
potencia horizontal de 7 m y una longitud por el rumbo de 
por lo menos 27 m. 



Una muestra analizada de 1 O kg del cuarzo flloneano 
de la veta demostró su alta pureza (tabla 1). Es necesario 
anadl~, no obstante, que en el laboratorio José Isaac del 

Corral no se realizan las determipaclones de Na, K y .u lo 
que trae como consecuencia la dismlnuelón de la autérrtléid¡¡d 
en la evaluación de la calidad de la materia prima 'cubana. 

TABLÁ 1. Ré.utt.do deJas Jnveátlgaciones de la composlcl6n qufmlca y transparencia de las rocas tlloneanas de. 1~ c~er~ 
cuarzoso. de la provincia Ou•nt41namo. · 

,,· ~- -:, _, : 
·· '. 

No. de Transparencia en % (prome-
las Contenido de /os elementos qulmlcos en 1x10-4% didlde las 3 determinaciones) 

mues- Después del 
tras Mn Mg Pb Fe Cr Co NI Al Tí Cu Ca Natural beneficio 

3-28-4 < 0,4 19,5 < 1 5,0 < 0,5 < 0,5 <0,8 > 40 3,1 1,5 > 100 14,0 9,0 
3-10-1 < 0,4 17,2 < 1 6,3 < 0,5 < 0,5 1,0 > 40 4,0 2,0 > 100 24,0 17,0 
Q. 1 < 0,4 9 < 1 4,3 < 0,5 <0,5 < 0,8 20 2,8. 0,6 > 100 31,0 26,0 
P-20-1 < 0,4 19,5 < 1 4,8 <0,5 . < 0,5 <0,8 > 40 3,4 2J, > 100 71,0 . 67,0 

Notas: 1.· Los anllisis fueron realizados en el laboratorio "José Isaac del Corral" 
· 2.- ~28-4: cuarzo blanco-léchoso de la veta concordante en-las anfibolitasdelaFm .. Güira de Jauco. 

3-.10.1: cuarzode grano fino, gris claro "calcedoniforme~ de la veta que corta el cuerpopegmat(tico ubicado en las mismas ' 
anfiboiltas. , . .. . . . , · 

0- 1: cuarzo blanco-lechoso de .vetas en las rocas de la Fm. Macambo. 
P-20-1: cuarzo granulado de un lente en los esquistos glaucofénicos de la Fm. Macambo. 

En el distrito cuarcrtero Sierra del Convento (Fig. 1) 
se localizaron tres campos cuarcrteros ubicados en la pe
riferia del cuerpo serpentinrticó, los éuales coinciden aspa-· 
qialmente coh las rocaspolimetamórticas de la Formación 
Macambo metamorfizadas en condiciones de la facie epi
dota anfibolftica. Están desarrolladas diferentes variedades 
de á'ntibolitas, esquistos cuarzo-feldespáticos, en ocasio
nes esquistos glaucofánicos y eclogitas. 

Las rocas están dislocadas fuertemente pero sus ' 
elementos estructurales principales están orientados para
lelamente a los contactos del cuorpo serpentinftico lo cual 
testimonia sobre su unidad genética que JUnto a su posición 
ipsométriéa más baja permite suponer la ubicación basal ·: 
de las metamorfitas. Es muy posible que estas rocas se · 
pusieran en contacto tectónicamente y posteriormente se 
trasladaran juntas sobre la Formación Sierra del Purial. 

Campo cuarcffero El Palenque 

En el campo cuarclfero El Palenque se localize~ron 20 
manifestaciones de cuarzo fitoneano de diferentes dimen
siones, la mayor parte de las cuales forman zonas lineales 
coriCordantes, que es la textura común del territorio. Prado-

. minan los bloques eluvlales-deluviales pero existen cuer • 
pos In situ (105,P-1, P-19) estando desarrolladas las mis~ 
mas variedades de cuarzo flloneano en La Corea existían-

do mayor diversidad dentro del grupo de color gris en 
algunos casos con inclusiones minerales visibles. 

El cufirzo filoneano blanco es de alta calidad (ver 
tabla 1) . Se observó un paso gradual entre el cuarzo 
blanco lechoso a granulado (P-37) el cual tiNo su origen 
posiblemente a partir del primero durante el dinamometa
mortismo. 

Campo cuarclfero Paso de Yegua 

El campo cuarcrtero Paso de Yegua es pequeño por 
su área y se encontraron sólo· dos manifestaciones de 

cuarzo gris: al parecer este campo no tiene interés indus
trial. 

Campo cuarclfero Sabanalamaf · 

El último campo reportado es el Sabanal.amar, el cual 
está ubicado en la cuenca de rfo del mismo nombre. Dentro 
de las rocas de la Formación Macambo representadas 
por esquistos cristalinos cuarzo-feldespáticos se encontra
ron 7 manifestaciones de cuarz<;> filoneano, incluso una de 
ellas in situ (SA-5) constituida por una veta concordante 
en esquistos cristalinos. Predomina el cuarzo blanco 
lechoso, muy homogéneo, . de grano gigante y monomi-
nernl. · · ' ·· · .· 

En la Sierra del Convento ta relación ehtre .. las varie
dades de cuarzo filoneano blanco lechoso, gris y granulado 
es 1 O, 1:1 ,3:1. Es necesario destacar las condiciones mine
ro-técnicas favorables que los campos cuarcfteros de este 
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distrito, cercanfas de núcleos poblacionales, buena acce" 
sibilidad con presencia de caminos, álto grado de aflorabl
lidad, relieve comparativamente suave y presencia de fuen-
tes de agua. · 

En relación con las pegmat itas granfticas de La 
Corea al 'igual que las pegmatitas de Güira de Jauco se 
piensa tienen un origen metamórfico. En las zonas de 
contacto con lentes de cuarzo granulado se aprecia el 
aumerito del diámetro de los granos de cuarzo (hasta 15 
mm), asl como ol aúnierito del contenido de cuarzo y 
moscovita de grano grUeso. Estos hechos indican el 
carácter epigenético de ' ta . mineralización cuarzosa de 
estas rocas. 

Fí ~-- J ;m. Macambo. Anfibolitas, esquistos cuarzo
~'-'•~'' f.:'~ 1 ~~~=p4tlcoa V glaucofánlcos, diaftorltas apoecto-

(K,i- K,$,. ] z 

rf-N/~ Jl 
[46~ .¿.1· 
[1111" 1' 
[ e=> 1· 
r:.~ •.. , :-- 17 
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[ • ,._, J•o 
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Fm. Sierra del Purlal: esquistos verdes, mármoles. 

:=.a ~os.marlnu post.paleogénlcas, no 

Sarpenttnltas antigorftlcu. 

Diques de COillposiclón básica metamorflzadas 
(ortoanfibolltas). . 

Diques de rocas apflticas. 

Zonas ~ vetas cuarc,eras V manifestaciones de 
cuarzo flloneano aislados. 

Puntos de cuarclficación según trabajos anteriores. 

a) llmHes geológicos de vacencia discordante 
b) Fallas establecidas, e) Fallas supuestas. ' 

Otros puntos de observación. 

Elementos: a) De esqulstos;dad, b) de vacancia de 
los cuerpos filoneanos. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos s\'.'lxponen 

las cc>nclusiones siguientes: .1 
1' =::==~~o~:~~:v:~ ~~=.~~e¿.~~~~ e;~ 

Cúf)a· (tfPalent':¡Ue; Sabanalamar, Y GUira dt ' Jauco) 
eet&•tert:itoriO:esta región puette figurar como Ul . ' nueva 

reglón cuarclfera cubana. 
t. · Oe8de el punto de vista práctiCO (c~mo fuente de cuarzo 

fl!Qne8fl0') tienenla mayor importancta las vetas cuarzo~ 
. conco~ lOcalizadas solamente .en las ~etamorf~~ 
tes cte ra faCie de metamorfismo regtonal eptdoto. anf• 
bolftica y enalgunos lugares de esquistos glaucofámcos. 

Por sus recursos el campo cuarcffero El Palenque 
3

' puede considerarse como un ya~~~::g~~~ad~~s::~:. 
Sabanalamar como uno peque • 

ción que ~e utiliza ~~sc~~~~~k que se ejecuten en el 
4

· ~fs~r:;~~~~~~a ~~~~oneento deben caracterizarse1fe~~ 
::c~oor:~~~~=~~~N:e :~~r~:~n~~e~~~; r:'a~~o de 

·gante talquita roca talco-tremohta, roca .or
~~~~n~~l (tip~ Jaspe) y materia prima cerém•ca 
(aplita Y esquistos cristalinos cuarzo-feldespáticos) 

[3) . 
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RESUMEN: Se valora mlneralógicamente el material que constituye el rechazo actual de la planta de preparación de pulpa de 
la Industria Pedro Sotto Alba, el cual esté formado por óxidos e hidróxidos de Fe (goethita), ademés de silicatos de Mg ~lzardlta) 
e hldrólCidos de Al (glbbslta), su granulometrfa es de un 60 'lb de partlculas menores que 0.83 mm , lo que 8lCpresa que elCisten 
ciertas pérdidas durante el proceso de lavado y preparación de la pulpa limonftica. 
Oelanéllslatécnlco económico se establece que para un al\o de trabajo, se han ocasionado pérdidas de un 12 'lb por Ineficiencias 
en el proceso de lavado de la planta de preparación de pulpa, lo que representa un costo de 944 957.46 pesos por allo. 

ABSTRACT: The waate material from the pulp preparatlon plant of Pedro Sotto Alba la mineralogically valorated. Thla material 
of composed of lron OlCide and hydroxide (goethite), magnesium silicale (lizardite) and aluminium hydroxlde (gibbslte). A 60 'lb of 
partlcles of leas than 0,83 mm ahow that there la aloas durlng the pulp preparatlon procesa and thia lmplles a cost of $ 944 957.46 
per year. 

INTRODUCCION 

Uno de los problemas que afecta a la industria Pedro 
Sotto Alba se localiza en la etapa de preparación de mues
tras, en este proceso se debe garantizar el material idóneo 
para la posterior lhdviaclón ácida a presión y obtener un 
contenido de sulfuro de Ni y Co comerciable. Se ha detec· 
tado que en el material de rechazo de esta planta existen 
partlculas con tamal"los menores de 0,83 mm, lo que evi
dencia cierta Ineficiencia en las operaciones con dicho 
material. 

El trabajo trata de proporcionar nuevos datos que 
ayuden a esclarecer y den una solución más acabada a la 
problemática de la preparación de pulpa, tomando como 
base un enfoque mineralógico y valorando económica
mente las pérdidas ocasionadas por una ineficiente prepa
ración de pulpa, en esta dirección no se han realizado 
muchos trabajos, pues los estudios hechos por Hernández 
Gil, Montalvo Pérez y Stevenson poseen un carácter pura
mente metalúrgico. 

Materiales y métodos de Investigación utilizados 

Para determinar las caracterlsticas del material de 
rechazo y el que se alimenta a la planta de preparación de 
pulpa, y teniendo en cuenta el proceso tecnológico de 
dicha planta se determinaron dos puntos de muestreo 
fundamentales: 
- alimentación de las bandas transportadoras 
- transportador colector de rechazo. 

Esto garantiza la obtención de muestras del material 
alimentado y su correspondiente rechazo, válidos para 

evaluar la efectividad del proceso de preparación de 
pulpa. 

El muestreo se realizó de forma manual, en total se 
tomaron 38 muestras: 19 del material alimentado (AE) y 19 
del rechazo (RM) descritas por [3). 

Las muestras fueron estudiadas mediante: 
1. Análisis Granulométnco 
2. Análisis Qulmico 
3. Análisis Mineralógico utilizando difracción de rayos-X 

Anéllsls granulométrlco 

Uno de los requisitos establecidos para obtener el 
rechazo a partir del material alimentado, es precisamente la 
granulometrla del mismo, considerándose como rechazo a 
todos aquellos granos de tamal"lo mayor que 0,83 mm ; por 
lo que el conocimiento de la granulometrla del rechazo 
permíte evaluar la eficienc1a del proceso de preparación de 
pulpa ya recomendado por (7). 

Las separaciones granulométricas se realizaron por 
vla húmeda, obteniéndose las siguientes clases granulo
métricas: 
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f.1 : > 1,4mm 
f.2 : <1,4>0,4mm 

f.3 : < 0,4 > 0,1 mm 
f.4 : < 0,1 > 0,08mm 
f. S : < 0,08 >0,056 mm 
f.6 : < 0 ,056 mm 

Los resultados de la separación se exponen en la 
siguiente tabla. 


